
C×100(%) Si×100(%) Mn×100(%) P×1000(%) S×1000(%) Ni×100(%) Cr×100(%)
6 40 144 32 21 812 1828

降伏強さ

(N/mm2)

ヤング係数

(105N/mm2)

引張強さ

(N/mm2)

伸び率
(%)

330 1.86 652 50.4

表-1 材料特性
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式(9)の疲労寿命推定式

土木学会の設計用疲労強度式
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式(12)の疲労寿命推定式

土木学会の設計用疲労強度式
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式(12)の疲労寿命推定式

土木学会の設計用疲労強度式
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